Sxmjh bdmynv grsvnva

O ile kolor czy faktura elewacii jest
cznsto kwestiN gustu, o tyle wyb-r
rodzaju tynku powinien zaleUel od
jego wijaSciwoSci technicznych.

Najpopularniejszym obecnie sposobem
wykonania elewacji jest bezspoinowy sys-
tem ocieplania dom-w (w skr-cie BSO).
Pozwala na efektowne i szybkie wykoEcze-
nie Scian budynk-w, zar-wno nowych, jak
i tych jul istniejNcych. Aby elewacja diugo
cieszyja nasze oko, powinniSmy zadbal
takle o wiaSciwy dob-r ostatniej warstwy
w systemie elewacyjnym, kt-rN jest tynk
cienkowarstwowy.

WitkszoST producent-w chemii budow-
lanej oferuje kilka, anawet kilkanaScie
rodzaj-w tynk-w, r-UniNcych sif skiadem
i wiaSciwoSciami

Tynki polimerowormineralne sN najtac-
szym produktem, jednak zregujy wykaEcza
sifi je doST drogimi fasadowymi farbami sili-
konowymi bNd¥ silikatowymi. Na plac budowy
dostarczane sN w workach, zatem przed aplika- [ —’
¢iN powinny byl'dgk@adnie rozmieszane z wod. Alﬂﬂﬂ“

Jest to bardzo walny etap prac, gdyU iloST oraz .

jakoST wody, jaka zostanie dodana na budowie _."L‘. ‘ MI'; “ r‘l i"
do suchej mieszanki, bidN w dulym stopniu .ﬂr’n.'—"—" I| “ I_lk‘l II F‘ ¥
decydowaly o koEcowych parametrach tynku. S e (e + L
Spoiwami w tynkach polimerowo-mineralnych
sN: cement, wapno oraz polimery, diatego po
zwiNzaniu wykazujN bardzo dulN sztywnoSI.
Z tego tel) powodu elewacje wykoEczone takimi
tynkami powinny byT projektowane w jasnych,
pastelowych kolorach. Na powierzchniach
w ciemnym kolorze, wskutek zwiﬁkszonego
pochjaniania energii sioneczne, powstaJN naprfi-
Uenia, kt-re mogN stal sifi przyczynN licznych
spikak twardej i sztywnej wyprawy.

Tynki polimerowormineralne to bardzo do-
bry spos-b wykoEczenia elewaciji, w kt-rych
do ocieplenia wykorzystano wejnfi mineral-
nN. Wysoka paroprzepuszczalnoST tynku
doskonale wsp-jgra z dobrN dyfuzyjnoSciN
wejny. Warto tel wspomniel, Je tynki te sN
produktem niepalnym.

W tej grupie produktowej Weber szcze-
g-lnie poleca gotowy, barwiony w masie
polikrystaliczny tynk mineralny weber TM319,
polimerowoTmineralny tynk lekki weber TM315
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